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R E S U M E N 

Se trata en este trabajo de señalar el campo y las condiciones de aplicación del método 
NELC 5.01-a) para determinar la dosificación de cemento en morteros y hormigones fra
guados, a la vista de los nuevos tipos de cemento del vigente y reciente Pliego de Pres
cripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75). 

Se señalan los grandes errores que se pueden cometer por una inadecuada aplicación del 
método, y se llama la atención sobre las posibles consecuencias. 

1. ANTECEDENTES 

En varias ocasiones anteriores ha sido necesario, y en cualquier caso conveniente, tratar 
de la dosificación de cemento en conglomerados fraguados y endurecidos, invocando di
versos aspectos del tema: unos técnicos, otros económicos, y otros legales o de responsa
bilidad (1) (2) (3) (4). 

Con la entrada en vigor del Pliego RC-75 (5) y con la inclusión en el mismo de nuevos ti
pos de cementos, parece llegada una ocasión más de volver a insistir oportunamente so
bre el citado tema. 

En trabajos previos se tomaron en consideración las peculiaridades propias del proble
ma de determinar la dosificación de cemento en un hormigón, así como los fundamen
tos de los métodos para resolverlo y los errores y limitaciones inherentes a dichos méto
dos, y en particular a los practicados usualmente en nuestro país (2). 

El método más utilizado suele ser el de la norma española NELC 5.01-a) (6), la cual se 
corresponde con la norteamericana ASTM C 85-54 y 66 (7). Este método está basado en 
la determinación de la sílice soluble del conglomerado, supuesta proveniente en exclu
siva del conglomerante; y en el conocimiento o en la determinación del contenido de 
la misma en el cemento. Y hay que precisar que el campo de aplicación del procedimien
to se limita por lo tanto y por una parte, a morteros y hormigones que carezcan de ári
dos o de adiciones de materiales silícicos atacables por los ácidos; y, por otra parte —una 
vez salvada esta limitación—, el método es sólo aplicable al caso de conglomerados en los 
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que, a pesar de no ser conocido el contenido de sílice soluble del cemento, ni disponer 
de muestra de éste para poder determinarlo, se tenga la evidencia de que están hechos 
a base de cemento portland, con objeto de poder aplicar, a fines de cálculo aproximado, 
un supuesto contenido de sílice soluble de dicho cemento que sea la media de los co
rrespondientes a los cimentos portland del país en cada instancia. Media que es acon
sejable revisar periódicamente (4). 

Por cemento portland se debe entender a tales efectos —y no es ocioso insistir en ello—, 
el constituido exclusivamente por clínker y yeso o, en general, por clínker y retardador, 
sin presencia alguna de adición de cualquier tipo. 

Dicho de otra forma, el método es sólo aplicable a conglomerados de cemento portland 
P del Pliego antiguo PCCH-64 (8); no así a los de cementos portland "comerciales" del 
mismo, ni a los siderúrgicos, puzolánieos, de adición, naturales o aluminosos. 

Todo esto quedó cualitativa y cuantitativamente demostrado y explicado en publicacio
nes anteriores (2) (3), cuyas conclusiones ponían de relieve que, aparte de los errores de
bidos al método en sí —cuando se aplica bien— y a las hipótesis aproximativas del mis
mo, puede haber otros errores previsibles pero en general "imprevistos" —cuando el mé
todo se aplica mal—, los cuales pueden conducir a resultados bastante erróneos, tanto 
por defecto como por exceso. Por defecto, cuando el conglomerante no es cemento port
land P (PCCH-64), sino cemento portland "comercial" con adiciones de tipo calizo; por 
exceso, cuando las adiciones son de tipo silícico —solubles en ácido clorhídrico—, tales 
como escorias y/o puzolanas de todo tipo. Y hasta puede no haber error "aparente"—^pe
ro sí real—, cuando la adición consista en mezclas de ciertos materiales calizos y silícicos 
en determinadas proporciones. 

Todo esto ha llevado a proponer otros métodos de determinación de la dosificación de 
cemento en morteros y hormigones, los cuales se basan en los mismos principios, si bien 
se apoyan en la determinación de más de un componente, tanto en el cemento como en 
el hormigón (9) (10). 

2. ESTADO ACTUAL 

El Pliego RC-75 vigente en la actualidad (5) comtempla, además de los cementos port
land P ("puros") y de los siderúrgicos, puzolánieos y demás, incluidos en el Pliego anti
guo PCCH-64 (8), un nuevo tipo de cementos: el de los portland con adiciones activas, 
FA, las cuales pueden ser determinadas escorias siderúrgicas y/o determinados materia
les puzolánieos naturales o artificales, incluidas las cenizas volantes. 

En todo caso se trata de materiales más o menos silícico-aluminosos principalmente, y con 
un cierto contenido, no escaso, de sílice soluble. 

Esto quiere decir que, en consonancia con lo expuesto en el punto anterior, el método 
NELC 5.01-a) (6) no es aplicable sino a los cementos hechos con cementos portland P 
del Pliego moderno RC-75 (5); no así a los conglomerados de cementos siderúrgicos, pu
zolánieos, compuestos y demás, ni tampoco a los de cementos portland con adiciones ac
tivas PA, a menos que se disponga del análisis de dichos cementos, o de una muestra 
de los mismos para ser analizada. 

Por lo que respecta a los cementos PA, dada la naturaleza de las adiciones que contie
nen, y en vista de lo indicado en lo que precede, la aplicación del método NELC 5.01-a) 
a sus morteros y hormigones conduciría a resultados fuertemente erróneos por exceso, en 
el caso de no ser conocida la cuantía de sílice soluble del cemento utilizado en ellos, 
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ni disponer de muestra para determinarla,. y como consecuencia de ello, en el caso de uti
lizar indebidamente como valor medio de dicha sílice soluble el correspondiente a los ce
mentos portland "puros" P. 

En efecto, supóngase una serie de cuatro cementos constituidos a base de un clínker con 
20 % de sílice soluble, y de cada una de tres puzolanas con 40 %, 60 % y 80 % de sílice 
soluble, respectivamente, con las proporciones y con los contenidos totales de sílice so
luble que se indican en el Cuadro 1. 

C U A D R O 1 

C A S O S 

Caso A 

Clíiil^er (20 % de SÍO2 soluble) % 

1 Puzolana % 

Caso B 

Clínker (20 % de SÍO2 soluble) % 

Puzolana 1 (40 % de SÍO2 soluble) % 

Caso C 

Clínker (20 % de SÍO2 soluble) % 

Puzolana 2 (60 % de SÍO2 soluble) % 

Caso D 

Clínker (20 % de SÍO2 soluble) % 

Puzolana 3 (80 % de SÍO2 soluble) % 

Total % 

SÍO2 soluble total % 

CEMENTOS 

I 

100 

0 

—_ 

— 

100 

20 

II 

— 

80 

20 

. 

ICO 

24 

III 

— 

— 

80 

20 

100 

28 

IV 

— 

— 

— 

80 

20 

100 

32 

Supongan, asimismo, una serie de hormigones a base de cada uno de los cuatro cementos, 
con una dosificación real común de 300 kg/m^, y con una densidad común de 2,25. Admi
tida una aportación nula de sílice soluble por parte de los áridos, los contenidos de síli
ce soluble —expresados en kg/m^ y en %— de los hormigones serían los indicados en 
el Cuadro 2. 

Por aplicación de la fórmula: 

dosificación calculada (kg/m^) = 1.000 X 2,25 X 
S, % 

Se % 
en la que 

S,̂  % son los contenidos de sílice soluble encontrados por análisis en los hormigones, y 
S^ % el contenido medio de sílice soluble de los cementos portland P españoles —que en 
este caso se supone igual a 20 %—, se obtienen las dosificaciones dadas en el Cuadro 3. 
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CUADRO 2 

C A S O S 

Caso A 

Sílice soluble (kg/m^) 

Sílice soluble % 

1 Caso B 

1 Sílice soluble (kg/m^) 

1 Sílice soluble % 

Caso C 

Sílice soluble (kg/m^) 

Sílice soluble % 

1 Caso D 

Sílice soluble (kg/m^) 

Sílice soluble % 

HORMIGONES DE CEMENTOS 

I 

60 

2,67 

— 

, : 

— 

I I 

— 

72 

3,20 

, 

— 

I I I 

— 

— 

84 

3,73 

.— 

IV 

— 

' " 1 

. 

96 

4,27 

C U A D R O 3 

C A S O S 

Caso A 

Dosificación (kg/m^) 

% 

1 Caso B 

Dosificación (kg/m^) 

% 

Caso C 

Dosificación (kg/m^) 

1 "^^ 

Caso D 

Dosificación (krj/m^) 

% 

HORMIGONES DE CEMENTOS 

I 

300 

100 

: 

: 

I I 

: 

360 

120 

: 

— 

I I I 

— 

— 

420 

¡ 140 

— 

IV 

. 1 

, 1 

— 

480 

1 ''' 1 
Como es de apreciar, se obtienen resultados erróneos por exceso en 20, 40 y 60 %, para 
los casos B, C y D, respectivamente; es decir, son erróneos en la misma cuantía —como 
es natural— en que la adición incrementa en el cemento que la contiene —y por lo tanto 
en el hormigón—, el contenido de la sílice soluble, en relación con el valor de la misma 
que corresponde al cemento sin adición. 
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Estos errores tan de bulto son independientes del error propio del método dimanante del 
hecho de que el contenido real de sílice soluble del cemento no coincida con el valor me
dio adoptado para el mismo. Este error puede ser por defecto, y tanto mayor cuanto 
mayor sea el valor del contenido medio de sílice soluble adoptado, y cuanto mayor sea 
la diferencia entre el contenido real de sílice soluble del cemento y dicho valor medio. 
También este error puede ser por exceso, y tanto mayor cuanto menor sea el valor del 
contenido medio de sílice soluble adoptado, y cuanto menor sea la diferencia negativa y 
mayor la positiva entre el contenido real de sílice soluble del cemento y dicho valor me
dio. 

Por ejemplo, para cementos con contenidos reales de sílice soluble de 18, 19, 20 y 21 %, 
y para valores medios adoptados de 19,5 y 20,5 %, con el mismo hormigón de 300 kg/m^ 
de cemento y de densidad 2,25 se tendrían las dosificaciones del Cuadro 4, correspondien
tes a cada uno de los casos A, B, C y D de los Cuadros 1 a 3, es decir, de cementos con 
20 por ciento de cada una de las puzolanas 1, 2 y 3, que contienen 40, 60 y 80 por ciento 
de sílice soluble, respectivamente. Las expresiones en tantos por ciento están referidas a 
la dosificación real y verdadera de cemento, de 300 kg/m^, tomada como 100 por ciento. 

C U A D R O 4 

DOSIFICACIONES CALCULADAS Ug/nP 

C A S O S 

1 co 
1 ° 
1 ^ 
1 ^ 
1 '^ 
1 < ^ 
1 ° 

1 ^ 

Ti 

I ^̂  
1 3 
1 'o 
i ^ 

0 
m 

1 <^ 1 '̂  
1 '5 

> 

18 ' 

19 

20 

21 

A 

B 

C 

D 1 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

Valor medio de SÍO2 soluble % adoptado para los cementos 1 

19,5 20,5 

Cementos y Hormigones 1 

1 

277 
92 % 

292 
97 % 

308 
103 % 

323 
108 % 

I I 

338 
113 % 

356 
119 % 

369 
123 % 

1 382 
127 % 

I I I 

406 
135 % 1 

419 
140 % 

430 
143 % 

443 
148 % 

IV' 

467 
156 % 

480 
160 % 

493 
164 % 

504 
168 % 

1 

263 
88 % 

278 
93 % 

293 
98 % 

307 
102 % 

I I 

322 
107 % 1 

339 
113 % 

351 
117 % 

363 
121 % 

I I I 

386 
129 % 

398 
133 % 

409 
136 % 

421 
140 % 

IV 

445 
148 % 1 

457 
152 % 1 

469 
156 % 1 

480 
160 % 
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Como se deduce del Cuadro 4, los errores por exceso pueden oscilar entre el 2 y el 68 por 
ciento —casos 21 A I 20,5 y 21 D IV 19,5—, mientras que los errores por defecto pueden 
oscilar entre el 2 y el 12 por ciento —casos 20 A I 20,5 y 18 A I 20,5—. 

3. CONCLUSIONES 

A la vista de lo que precede, es lícito extraer las siguientes conclusiones: 

1.̂  El método NELC 5.01-a) (6) para la determinación del contenido de cemento portland 
en un conglomerado (mortero u hormigón) fraguado, es aplicable a todos los cemen
tos del Pliego RC-75, a base de clínker portland, siempre que se conozca el contenido 
de sílice soluble del cemento, o se disponga de una muestra representativa del mis
mo para determinar dicho contenido de sílice soluble. 

2^ Cuando no se conoce el contenido de sílice soluble del cemento ni se dispone de 
muestras del mismo para determinar dicho contenido, el método NELC 5.01-a) sólo 
es aplicable a los conglomerados hechos con cementos portland P del Pliego RC-75, 
tomado —por el momento— como valor medio del contenido de sílice soluble de di
chos cementos el de 19,5 por ciento (4). 

3^ La aplicación injustificada e incorrecta del método NELC 5.01-a) en la forma indi
cada, a conglomerados hechos con cementos distintos de los portland P del Pliego RC-
75, y en particular a los hechos con cementos portland con adiciones activas PA de 
dicho Pliego, conduciría a resultados altamente erróneos por exceso e inadmisibles, 
con el consiguiente riesgo grave de hacer hipótesis o de establecer conclusiones fal
sas sobre bases absolutamente irreales. 

4."" Lo precisado en las conclusiones anteriores quiere decir que, si por cualquier cir
cunstancia no se utilizaran cementos portland P, cualquier cuestión relativa a la dosi
ficación de cemento en hormigones exigiría imprescindiblemente conocer el análisis 
del cemento, o disponer de una muestra del mismo para efectuarlo. 

5."" Si por equivocación —o por el motivo que fuere— se envasase y expidiese cemento 
PA en bolsas o contenedores con el marchamo correspondiente a cemento P, y como 
tal se utilizase, la aplicación —aparentemente correcta en este caso, pero totalmen
te inadmisible— del método NELC 5.01-a) (6) daría lugar a los fuertes errores por 
exceso señalados en el presente trabajo. 
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